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Reconocimiento de los materiales acrílicos de resinas de autocurado
Etty Rodríguez Tello - etty_17@hotmail.com
1. Composición de las resinas acrílicas de autocurado
2. Práctica
Objetivo: reconocer los materiales acrílicos de resina autocurables.

RESINAS DE AUTOCURADO 

O resinas de curado en frío o resinas autopolimerizables. La polimerización se activa por un medio químico:

· Aminas terciarias

· Ácidos sulfínicos

Composición de las resinas acrílicas de autocurado 
Composición del monómero. — Químicamente es metilmetacrilato. Trátase de un líquido incoloro, de olor característico, densidad de 0,93—0,95 y que hierve o una temperatura de 100,3. Generalmente en la industria se prepara a partir de la acetona, acetileno, calentando ácido metacrílico en mezcla con alcohol metílico y destilando después la mezcla y modernamente por la despolimerización del polímero. A esta substancia noble y básica, se le añade en la mayoría de los casos un inhibidor con el objeto de impedirle la polimerización espontánea. Los más usados son la hidroquinona, resorcina y el pirogalol (fenoles polivalentes) en proporciones de 0.006 por ciento.

Composición del polímero. — Químicamente es metilmetacrilato con cierto grado de polimerización, de allí su denominación de polimetilmetacrilato. Se trata de un sólido, incoloro, de bajo peso molecular (1.18) transparente y que conserva la forma que se le imparta.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Polvo y líquido
· FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TIEMPO DE POLIMERIZACIÓN

· Temperatura del depósito, en mayor grado que en las de termocurado.

· Tamaño de la partícula

· Concentración o cantidad de amina terciaria

· Relación polvo líquido.

Práctica
La práctica consiste en crear una figura  en acrílico, en la cual se combine diferentes tonalidades.
Materiales  para la práctica 

· 01 mayólica o platina de vidrio de 15 x 15

· 01 sticker multicolor o de alguna figura que ingrese en la mayólica o platina de vidrio

· 01 paquete de cera base

· 01 bisturí con hoja # 15 

· 01 mechero con alcohol

· Espátulas

· 01 vaso dappen

· 04 sobres de polímero de autocurable transparente

· 04 frascos de monómero tintado ( amarillo, rojo, azul, verde) 

· 01 gotero

· 01 par de guantes 

· 01 mascarilla

· 01 gafas de protección

· Gorro descartable o de tela

· Chuck porta piedras

· Piedras para desgastar acrílico
· 01 chuck porta escobillas

· 02 discos de trapo pequeños

· 01 disco de cerdas negras

· 01 rush importado
[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]


    [image: image1.jpg]



Primer paso: en la platina de vidrio de 15x15 ponemos 3 capas de cera base para poner nuestro sticker y con el lecron pasarlo por encima, para que quede el dibujo en la cera base.
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 Platina de vidrio de  15x15 y encima la cera base
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La imagen quedo marcada en la cera base
Segundo paso: una vez que ya está el dibujo comenzamos a sacar por partes y luego echar el polímero de autocurable trasparente y encima el monómero tintado del color que deseamos o referente a la imagen (Así todas las partes de la imagen).

Para iniciar el acrilizado de una zona vecina debe esperarse a que la primera preparación polimerice por completo para evitar alterar el color original.
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 Pulido
Tercer paso: esperamos a que termine de polimeralizar para sacar el dibujo y comenzar a pulir y sacar los excesos  de acrílico con la piedra de desgate.
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Cuarto pasó: luego  preparamos una mezcla de piedra pómez en polvo  y agua usando una  escobilla de cerda negra para eliminar las estrías y surcos profundos dejadas por la piedra.
Quinto  paso: luego utilizamos la rueda de trapo para eliminar las los surcos y estrías superficiales, todo  terminado  comenzamos a darle los últimos retoques (pasarle con plumón indeleble) y listo.
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