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ESTADI

STl

CO DE LA PEREORMANCE METALURGICA

PLANTA CONCENTRADORA YAULIYACU

Mes Cabeza |Cabeza LEYES DE CABEZA CONC BULK Relave
+50 -200 [%Zn |%Pb |%Cu |Oz Ag % Zn % Pb % Cu OzAg |%RcZn| % RcPb | % Rc Cu | % Rc Ag| -200
Enero 27,51 40,13 318 149 026 4,79 9,37 52,77 6,40 162,15 7,02 8451 59,07 80,73 435
Febrero 29,76 38,12 288 144 0,26 490 8,71 51,68 6,78 168,52 7,18 85,08 6148| 8163 449
Marzo 3049 37,77 312 149 027 4,89 9,10 51,37 6,51 160,28 7,22 85,29 58,94 81,09 413
2 |Abril 30,16 37,44 302 144 027 4,75 8,76 51,01 7.08| 160,25 7,00 85,58 62,00 81,23 44 4
Mayo 28,85 38,76 304 143 0,26 494 9,83 50,68 6,63 165,91 7,70 84,81 59,87] 80,07 432
0 Junio 27,12 39,46 299 148 0,28 5,03 10,72 48,80 6,52| 15597 9,23 84,74 59,38] 79,84 437
0 Julio 29,43 38,38 285 149 027 4,70 8,79 51,09 706 151,63 7.67 85,15 65,65 80,26 38,4
Agosto 19,37 44 81 281 141 027 4,94 8,20 51,26 7.10| 168,32 6,99 87,12 65,28 81,46 478
4 |setiembre 2051 43,40 295 147 0,29 5,35 7.74 50,26 783 17313 6,62 87,74 69,59] 81,80 47 4
Octubre 18,81 46,46 275 140( 0,28 5,20 7.20 50,92 8,03] 184,39 6,35 87,88 70,78 82,40 499
Noviembre 16,99 4713 290 134 0,32 471 8,14 4728 9,45| 170,06 6,94 86,94 72,64 8172 489
Diciembre 15,80 51,57 3,10 135 027 423 758 48,85 8,03 157,00 5,82 86,35 67,82 80,75 52,5
Enero 16,38 48,34 316 145 0,29 4,39 7,62 49,83 794 139,60 6,05 86,58 66,86] 7981 50,4
Febrero 17,22 4743 301f 131 0,28 454 8,03 47 80 8,45| 152,51 6,31 85,91 68,991 79,20 50,5
Marzo 16,41 48,62 288| 132 0,29 4,86 8,22 46,02 8,58| 158,87 6,92 84,68 69,94 79,10 50,5
2 |Abril 18,65 46,22 289 133 0,28 453 8,47 46,93 7,88 150,96 7,04 84,76 68,52| 80,07 50,3
Mayo 21,09 43,13 291 1211 0,28 437 8,82 47 18 8,90| 156,64 6,73 86,15 6993 79,53 49,6
0 Junio 19,77 4401 285 130 0,31 440 9,99 46,00 8,46 141,12 8,44 85,16 66,63 7757 465
0 Julio 20,67 45,21 297 122 0,31 421 8,68 44 87 9,64 14176 6,71 84,48 70,86] 7748 46,3
Agosto 2095| 44,80 287 128 0,32 427 7,96 42,78 9,36] 131,44 7.1 85,60 7432 79,09 465
B |setiembre 19,10| 46,22 296 148 0,35 451 8,29 43,92 8,88| 125,12 8,16 86,34 7416] 80,93 457
Octubre 21,04 4559 303 144 037 462 745 43,98 9,95| 135,89 6,77 84,00 73,88 81,01 473
Noviembre 21811 4377 280 121 0,29 4,36 8,65 43,23 8,44 146,96 6,88 79,25 6559 75,01 454
Diciembre 19,14 46,18 269 120 0,27 4,08 8,43 44 66 8,00 141,15 6,79 80,72 65,10] 75,06 457
2 |Enero 17,001 48,86 266 123 0,28 397 9,36 43,99 8,32| 13322 8,16 83,04 68,43 78,10 489
0 Febrero 1894 46,44 246 117 0,28 391 8,19 43,74 9,42 14147 717 80,72 72,31 78,00 495
0 Marzo 1 - 15 1690 47,32 2711 1151 0,31 393 8,13 44 46 1052 143,90 6,46 83,32 72,89 78,90 47 32
6 Marzo 16 - 22 17111 46,95 266 116 0,29 3,94 8,51 45,08 9,85| 14525 6,87 83,14 7252 79,16 49 51




ESTADISTICO DELA GRANULOMETRIA

%

Variaciéon de la Granulometria 2004-2005-2006
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ESTADISTICODE LAS RECUPERACIONES
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%

Variacion de las Recuperaciones 2004-2005-2006
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Distribucién %

EFECTO DEL TAMANO ENILA RECUPERACION (Conc)

RECUPERACIONES Pb, Cuy Ag & MALLA -200
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La mayor recuperacion de zinc
y fierro ocurre a 49% m-200,

56.31

Observamos que la mayor recuperacion de
Pb, Cu y Ag se obtiene en 47% m-200. Las
recuperaciones decaen considerablemente
a partir de 51% m-200., sobre todo el
plomo es afectado. La recuperacion de
plomo es mayor en mallas gruesas en
comparacion a la plata y cobre. Las curvas
de plata y cobre son similares, la del plomo
se aleja en ambos extremos

RECUPERACIONES Zny Fe & MALLA -200
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también se observa que a ° %/ \\
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Distribucion %
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EFECTO DEL TAMANO EN LA CALIDAD GRADO)

CALIDAD Cu, Fe y Zn & MALLA -200
12 ~

1 . Las curvas de calidad de zinc y
10 _ N fierro son separados, la mayor
o} 2 | \\ calidad del fi_erro ocurre en 46% m
8 X -200 y del zinc en 35% m-200, la
v del cobre el mayor grado sucede en
6 \ 35% m-200, también en el otro
° \  extremo fino
4 .
35.78 40.40 44.64 49.18 56.31
%NCu —e—%Fe % Zn % malla -200
CALIDAD Agy Pb & MALLA -200
145 F— —
Observamos que la mayor calidad 135

del plomo y plata en el concentrado
ocurre en la fraccion gruesa 35%
m-200, posteriormente baja y se
incrementa ligeramente en la
fraccion fina
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GRADO & RE

CUPERACION DE Ag
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La mayor recuperacion de plata La mayor recuperacién de

sucede a 49% m-200, mayor a
esta malla decae, pero la
calidad de plata en el
concentrado sucede cuando es
grueso <40 % m-200 y fino >
52% m-200

plomo ocurre a 49% m-200,
mayor a esta malla decae
bruscamente (lameado), pero la
mayor calidad de plomo sucede
en malla gruesa < 37 % m-200

La mayor recuperacion de
cobre sucede a 52% m-200,
pero la mayor calidad de
cobre sucede en malla gruesa
< 38 % m-200 y mayor a 53%

m-200




GRADO & RECUPERACION DE Zuy Fe
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En la grafica se observa que las curvas
de calidad y recuperacion del zinc
decaen a partir de 52 % m-200, y que
a 35% m-200, las curvas son opuestas
mayor calidad y menor recuperacion

En el gréafico se observa que las curvas
de calidad y recuperacion de fierro
decaen a partir de 53% m-200, y que a
35% m-200, las curvas son similares
menor calidad y menor recuperacion



EFECTO DEL TANMANO EN LA RECUBERACION (RELAVE)

RECUPERACIONES Pb, Cuy Ag & MALLA -200 RIv

Distribucion %

4 -+ La menor recuperacion de plomo,
zj 5 cobre y plata ocurre en 48% m-200,
% " mayor a esta malla las recuperaciones
24I——x\ /'/ aumentan considerablemente, sobre
B O — 1 \.f‘\A/ todo del plomo. Las perdidas de plata
: 7 ocurre en todas las mallas, y que la
4 . curvas de cobre y plata son similares
35.78 40.40 44.64 49.18 56.31
L] % Pb % Cu ——%Ag

% malla -200

RECUPERACIONES Zny Fe & MALLA -200 RIv
104 T
-|~ l 4.
94 L= — —

La menor recuperacion de zinc y B4 e
fierro ocurre en 49% m-200, pero = ..
en este caso nos conviene tener 3 =
mayor recuperacion esto ocurre en 2
malla gruesa <40% m-200, la curva 2
del fierro es mas prolongada -

4 i
35.78 40.40 44.64 49.18 56.31
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RECUPERACION

{ES EN EL CONCENTRADO Y RELAU

RECUPERACIONES CONCENTRADO & RELAVE M-200
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Lo que se busca son mayores recuperaciones en los concentrados y menores
recuperaciones en los relaves de los elementos con valor, entonces la

molienda optima esta dentro de la elipse

;
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CONCLUSIONES

> Del analisis realizado se concluye que el rango apropiado de molienda esta en 45-50%
m-200. En este rango se obtiene las mayores recuperaciones de plomo, cobre y plata
en la flotacion bulk, y las menores distribuciones en los relaves de estos elementos

> El elemento plata se encuentra distribuido en todas las mallas, es decir que en la parte
gruesa y fina, entonces una mayor molienda influye notablemente en la mejora de la
recuperacion, una molienda gruesa <45% se perjudica en primer lugar a la plata

» EIl elemento que mas se perjudica en una molienda fina >50% m-200, es el plomo
tanto en la recuperacion y grado, al contrario una molienda ligeramente gruesa 36-
44% m-200, es conveniente para este elemento

» Una molienda ligeramente grueso 35 — 42% m-200, es conviniente para obtener una
menor recuperacion y grado del zinc y fierro en el concentrado bulk
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